Heizprotokoll Pfo‘ig

(BAUSTOFFE)
Profibaustoffe Austria GmbH www.profibaustoffe.com

H v Stand 02/24
Estrich (Ausheizvorgang gem. ONORM B 3732)

Art.Nr.: 2051,2056, 2059 (E225); 2050, 2055, 2060 (E300); 2057, 2062 (E400)

Bauvorhaben: e e e e e
BaUREIrr/BaULIAZEI:  ....ocooveeieeeeeeeetee ettt et et ts v s ebe s ettt ss v bes et aesenanas
BaULEIl/STOCKWEIK:  ...oeocveeie ettt ettt et ea e sttt e v seaeas et sne s saeanaees
Estrichfirma: e e
EStrichBULE: e e et st s er e a e

FAasern Ja/N@IN: et e b e s e b e st enena e

Heizbeginn: Friihester Heizbeginn bei PROFI Estrich ist 21 Tage nach Estricheinbau. Der Heizbetrieb
ist ohne Nachtabsenkung durchzufiihren (siehe Technisches Datenblatt).

Bei Heizbeginn ist eine Vorlauftemperatur von maximal 15° C einzustellen. Danach kann
die Vorlauftemperatur im Abstand von 24 Stunden um jeweils 5° C bis zu einer max.
Vorlauftemperatur von 50° C angehoben werden.

Diese eingeregelte Vorlauftemperatur von 50° C (oder It. Angaben des Heizungs-
herstellers) ist mind. 5 Tage beizubehalten.

Abheizen: Das Abheizen erfolgt in Tagesschritten von 10° C.
Bei dampfdichten Oberbeldgen, sollte nach 3-4 Tagen und Abkiihlung des Estrichs auf
Raumtemperatur, nochmals die max. Vorlauftemperatur eingestellt und mind. 2 Tage
beibehalten werden.

Fiir Belagsverlegung ist eine CM-Messung erforderlich. Ergibt die Priifung einen zu
hohen Restfeuchtigkeitswert, ist der Ausheizvorgang zu wiederholen.

Vor dem a) Beginn der Estricharbeiten am ........ccccceeeieeennnen.

Estricheinbau: b) Ende der Estricharbeiten am ..........ccccoeeeeviiennnnen.

Nach dem c) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur von ..... °C
Estricheinbau: ist seit dem ...occoeveviiieiiiiieeens vorhanden.
d)AM ist mit dem taglichen Hochfahren der Vorlauftemperatur
begonnen worden.
e) Die max. Vorlauftemperatur von ...... CCWaram .ooeeeeeeiiirieeeee e erreicht.
f) Mit dem Abheizen istam ......cccccocveeeeiiinennns begonnen worden.
g) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur waram .........cccccceeveenns erreicht.

Waihrend dem Hoch- Waren die Rdume

und Abheizen:
L] frei [] nicht frei.
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die
Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen
Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prifen.
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Luftung: Die Rdume wurden tagsiber
[] be- und entliftet [] nicht be- und entliiftet.

Erstmaliges Auf- und Alle Heizkreise waren bei dem erstmaligen Auf- und Abheizen

Abheizen:
[] offen [] nicht offen.

Heizanlage in VON FIFMA vttt et ee e e eeeenes L AM e,
Betrieb genommen:

Das MaRnahmen- [ Estrichleger
protokoll wurde

L] Fliesen-, Platten- und Natursteinleger ........cccoeuevveevreveeecveeenenns
am/vom Bauherrn/
Auftraggeber freige- _ Parkettleger/Holzpflaster ...,
geben und an fol- [ BOGENIEEET ..ottt en e
gendt.e Fachfirmen [] HEIZUNGSDAUET ..ot e
verteilt:
IR 1y 4= {= RO
Restfeuchtigkeit: Geprift von: ..oooeeeeiiieeee,
AM: e
Resultat: ............ CM-%
Bestdtigungen: Architekt/Bauleitung
Datum: ....oceeeecevienee Unterschrift: ..o e
Bauherr/Auftraggeber
Datum: .c.ovveceireenee Unterschrift: .o

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher StraBe 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die
Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen
Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prifen.



