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CEMENTOVY LITY POTER CT-C35-F7-

SE7

PROFI SchnellzementflieRestrich CT-C35-F7-SE7

Produkt: Samonivelacni rychletuhnouci cementovy lity potér

Pouziti: Pro strojni i rucni aplikaci sdruzenych i plovoucich podlah, podlah oddélenych félii a podlah s
podlahovym vytapénim. Velmi vhodny pro prace pod ¢asovym tlakem.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku vét$i nez 35 N/mm?, vynikajici rozlivové vlastnosti, vyborna rovinnost povrchu,
rychly ndbéh pevnosti, pfi béznych podminkach obsahuje po 7 dnech < 2 % vihkosti.

Slozeni: cement, mineralni plniva £ 4 mm, pfisady

Technické udaje:

Spotreba materialu

Tloustka vrstvy

Spotreba vody
Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu za ohybu

Objemova hmotnost v suchém stavu

Faktor difuzniho odporu u

Koeficient tepelné vodivosti A

Pochlznost potéru sdruzeného a na
separacni vrstvé

Pochliznost plovouciho potéru

Doba zpracovatelnosti (+20 °C)

Konzistence pfi zpracovani

Normy:
EN 13813 (CT-C35-F7)

Teplota zpracovani:

cca 20 kg/m?/cm

30-80 mm

cca 2,7 litrG Cisté vody/pytel
>5 N/mm? po 8 hodinach

> 10 N/mm? po 12 hodinach
> 20 N/mm? po 24 hodinach
> 35,0 N/mm? po 28 dnech
> 7,0 N/mm? po 28 dnech
2000 kg/m3

cca 40

1,4 W/(m-K)

po 8 hodinach

po 16 hodinach
60 minut

rozliv 38 az 43 cm (mérnd nadoba 1,3 )

V pribéhu zpracovani a tuhnuti musi byt teplota vzduchu, materialu a podkladu nad +5 °C a pod +25 °C.
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Podklad:
Podklad musi byt suchy, pevny, bez necistot a uvolnujicich se ¢astic, bez prachu, bez trhlin a nesmi byt zmrzly.

V pfipadé aplikace sdruzeného potéru musi byt podklady se vsaklymi mastnotami, které nelze ocistit, obrouseny
nebo jinym vhodnym zplUsobem odstranény. Takto sanovanou plochu je nutno ihned opatfit epoxidovym natérem
PROFI MULTIGRUND EPOXI.

Druhy ndatér provést po 24 hodinach s pfesypem kfemicitym piskem se zrnitosti napf. 0,3 -1 mm. Pfebytelny pisek se
po vytvrdnuti epoxidu musi vysat.

Hladké podklady, které budou silné zatéZovany, je nutno zdrsnit brousenim, tryskanim nebo frézovanim a opatfit
PROFI ADHEZNiM MUSTKEM*. Véechny ostatni typy betonovych podkladdi je tieba pied aplikaci potéru
napenetrovat materidlem PROFI PRIMER K.

Vytluky a prohlubné v podkladu je nutno pfedem vyspravit pomoci rychletvrdnouci cementové malty PROFI
REPASPACHTEL RAPID, doba tuhnuti smési cca 60 minut. Nefizené funkéni trhliny v podkladu je nutné sesit pomoci
PROFI SPON SESIVACICH a vyplnit epoxidovym materidlem PROFI MULTIGRUND EPOXI. Funkéni objektové
konstrukéni dilatace je nutné zachovat (nasledné profiznuti potéru a vyplnéni pruznou vyplni).

V ptipadé aplikace potéru na oddélovaci vrstvé nebo potéru plovouciho musi byt poloZzeny oddélovaci vrstvy,
pfipadné tepelné a krocejové izolace a musi byt zabezpeceno, aby vrstvy dobfe tésnily a nedoslo béhem liti k
protékdani potéru do podkladu. Dale je nutné upevnit dilatacni pasy.

Tloustka okrajového dilata¢niho pasku musi ¢init min. 1,0 cm. Pfi aplikaci potéru je tfeba dodrzet rozvrzeni
dilatacnich spar uvedenych v projektu. Plochy vétsi nez 40 mz musi byt rozdéleny na dilatacni pole s maximalni
délkou strany 8 m, pfiéemz nesmi byt pfekrocen pomér stran 1:1 az 1:2,5. V pfipadé pozadavku na vétsi dilatacni
celky je rozmér dilatac¢niho pole nutné konzultovat s odbornym pracovnikem spole¢nosti Profibaustoffe CZ, ktery
stanovi individualni plan dilataci zohlednujici konkrétni podminky na stavbé. Rovnéz je nutné dilatovat atypické
mistnosti, chodby a schodistové podesty tvaru napf. L, U apod., sloupy prochazejici podlahou, vyvody instalaci v
podlaze, krabice s datovymi a elektro rozvody, priichody mezi jednotlivymi mistnostmi, pfechody mistnosti do
chodby a také je nutné dilatovat jednotlivé okruhy podlahového vytapéni.

Pozor na pfitomnost povrchové neoSetiené hlinikové félie v podkladu. Pfi kontaktu s potérem vznika vodik, ktery
vytvafi na povrchu potéru poruchy ve formé bublin.

Podklad je tfeba zkontrolovat a posoudit podle kritérii CSN 74 4505.

Zpracovani:
omitaci stroj s pfidavnym michanim, SMP nebo QLMP (michaci pumpa), nizkootackové michadlo

Michani:

Ke zpracovani volné loZzeného materialu ze sila se pouZiva pumpa nainstalovana pod silem. Zpracovani pytlovaného
materidlu se provadi pomoci omitaciho stroje M-Tec Duo-mix vybaveného specialni pfestavbou. V pripadé malych
rozsahl Ize k rozmichani pouzit elektrické nizkootackové michadlo (michat kratce, pozor nepfemichat!). Ke kontrole
konzistence se pouZiva rozlivovy valec o objemu 1,3 |. Pfedepsana mira roztékavosti ¢ini 38 az 43 cm na rozlivovém
terci. Za Ucelem dosazeni rovnomérné konzistence materialu a zabranéni vzniku shluk( se doporucuje pouzivat pfi
aplikaci lici koncovku. Ke smési neni dovoleno pfidavat zadné cizi materidly.
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Pracovni postup:

Material se aplikuje postupnym rovnomérnym litim s pouzitim vhodné vyskové kontroly jeho nivelety (vyskové
nivelizacni znacky, rotacéni laser) na plochu, odpovidajici dobé zpracovatelnosti (60 min), ve které musi byt zarovnan.
Zarovnani a odvzdugnéni éerstvé nalité potérové vrstvy se provadi tzv. radlovanim pomoci natiasaci tyée. Uprava
probiha nejprve v jednom sméru, kdy se potér vyrovnava kratkymi vibrac¢nimi pohyby nattasaci tyce v celé tloustce a
nasledné v kolmém sméru se jemné zarovnava vibraci pouze v horni poloviné své tloustky. Pfi spravné aplikaci maji
povrchy hotového potéru z PROFI SCHNELLZEMENTFLIESSESTRICHU poZadovanou rovinnost odpovidajici platnym
normam a jsou vyhovujici pro kladeni naslednych vrstev podlah. Po naliti podlahy je nutné cerstvy povrch chranit pred
pravanem a primym slune¢nim zarenim po dobu 2 dn(. Po 3 dnech po aplikaci je nutno zajistit dobré vétrani a odvétrani
mistnosti. Pfed lepenim naslapné vrstvy se musi povrch obrousit, nejdfive po 12 hodinach, nejpozdéji vsak po 3 dnech.
MozZnost zatopu po 7 dnech. Aby se zabranilo preschnuti potéru a pfipadnym nezadoucim tvarovym zménam, je nutné
polozit naslapnou vrstvu nejpozdéji po 10 tydnech. Pokud do té doby nebude mozné vrstvu poloZit, je nutné idealné 28
dn( po naliti potéru ochranit jeho povrch dvojnasobnou aplikaci vyrobkem PROFI PRIMER K fedéného v poméru 1:3 s
vodou.

Konstrukéni tloustka:

Nejmensi navrhové tloustky plovoucich potérd v budovach obéanské a bytové vystavby dle provozniho zatizeni a
stladitelnosti podkladnich vrstev predepisuje €SN 74 4505:2012 PODLAHY — Spole¢na ustanoveni.

Nedoporucuje se aplikovat potér v tloustce vétsi nez 80 mm.

Pro potéry pevné spojené s podkladem: min. 30 mm

Pro potéry oddélené separacni vrstvou: min. 30 mm

Pro potéry s podlahovym topenim: min. 35 mm (prekryti rozvoda),

prednostné se fidit pokyny vyrobce topného systému a zaroven dodrzet uvedené prekryti topného rozvodu

Pro plovouci potéry: dle ploSného zatizeni a stlacitelnosti podkladnich vrstev

Nejmensi navrhové tloustky plovoucich potér( dle €SN 74 4505:2012 p¥i stladitelnosti podkladnich vrstev <3 mm (<5
mm pro plosné zatizeni < 2 kN/m? a pro plosné zatizeni < 3 kN/m?3):

Pfedepsana tloustka plovouciho potéru (mm)

T¥ida pevnosti v Plogné Plosné zatizeni Plosné zatizeni Plosné zatizeni
R P °ne <3,0 kN/m? < 4,0 kN/m? < 5,0 kN/m?
Material potéru tahu za ohybu podle zatizeni L, e e e
CSN EN 13813 < 2,0 kN/m? Bodové zatiZeni Bodové zatiZeni Bodové zatiZeni
- <2,0kN <3,0kN <4,0kN
Lity potér F7 >30 > 40 >45 >50

cementovy

Moznost pokladky dalSich vrstev: Podminky pro prvni zatop podlahového topeni jsou presné specifikovany v
samostatném predpisu dodavatele. V systému podlahového vytapéni je nutno dodrzet povrchové teploty dle normy
CSN 1264: obytné mistnosti max. +29 °C, koupelny max. +33 °C. Nejvy$si dovolenou vihkost potéru a jeji stanoveni v
hmot. % dle typu naglapné vrstvy piedepisuje CSN 74 4505:2012 PODLAHY — Spoleénd ustanoven.
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Upozornéni:

Za ucelem rychlého dosazeni doporucené zbytkové vihkosti potéru je tfeba dodrzet pokyny uvedené v tomto
technickém listu. Pfi nevhodnych podminkéch na stavbé (nizka teplota, vysoka vlhkost vzduchu, vétsi tloustka potéru) je
nutné dobu schnuti prodlouzit. Dodrzeni téchto pozadavk( neleZi na zodpovédnosti provadéjici firmy. Pred pokladkou
konecné povrchové vrstvy je zapotrebi zkontrolovat zbytkovou vihkost potéru.

Rychlosti zpeviiovani a vysychdani splfiuje pozadavky ON B 3732/2016 na ,7denni potér“ t¥. SE7:
- po 2 dnech zréni min. 50 % deklarované kone¢né pevnosti (> 17,5 N/mm?)
- po 3 dnech zréni min. 70 % deklarované kone¢né pevnosti (> 24,5 N/mm?)
- pfi tloustce potéru 5 cm a normalnich klimatickych podminkach (teploté = 20 °C a relativni vihkosti vzduchu < 65 %) je
po 7 dnech
dosaZena vlhkost potéru < 2 % (CM pfistroj).

Uvedend hodnota pevnosti v tlaku je normovy tdaj stanoveny dle €SN EN 13892-2. Hodnota pevnosti v tlaku u
hotového produktu je ovlivnéna podminkami pfi realizaci na stavbé (konzistence, teplota, vihkost apod.) a mize
vykazovat odliSnou hodnotu od normového Udaje.

Pochiiznost se fidi podminkami na stavbé (moZnostmi vysychani, pocasim) a vlihkost se prekontroluje pomoci CM
pristroje. Pro prepocet hodnot vlhkosti zjiSténych pomoci CM pfistroje na hodnoty gravimetrické se pouzije ustanoveni
normy CSN 74 4505.

Maximalni zbytkova vihkost u potér(l bez podlahového vytapéni (hodnoty stanoveny gravimetricky) je:

Kamenna nebo keramicka dlazba < 50%
Drevéné podlahy, parkety, < 25%
laminatové podlahoviny

Paropropustna textilie < 50%
PVC, linoleum, guma, korek < 35%
Syntetické lité podlahoviny < 40%

Lité podlahoviny na bazi cementu < 50%

Maximalni zbytkova vlihkost u potér( s podlahovym vytapénim (hodnoty stanoveny gravimetricky) je:

Kamenna nebo keramicka dlazba < 45%
Drevéné podlahy, parkety, < 20%
laminatové podlahoviny

Paropropustna textilie < 45%
PVC, linoleum, guma, korek < 30%
Syntetické lité podlahoviny < 35%
Lité podlahoviny na bazi cementu < 45%

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostfednictvim vlastni vyrobni kontroly.
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Baleni:
Kat. &. Baleni
6096 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta
6097 silo

Skladovani:
12 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pted vihkem.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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